
Apéndice Normas UNE de referencia 

UNE 104-201-
83 

Betunes asfálticos de penetración. 

UNE 104-202-
83 

Betunes asfálticos oxidados. 

UNE 104-204-
89 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Armaduras. 

UNE 104-205-
85 

Cargas. 

UNE 104-206-
85 

Materiales antiadherentes. 

UNE 104-231-
88 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas. 

UNE 104-232-
89 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y Parte 1 bituminosos 
modificados. Características de los másticos bituminosos. 

UNE 104-232-
90 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y Parte 2 bituminosos 
modificados. Másticos bituminosos modificados. 

UNE 104-233-
90 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Materiales bituminosos de sellado para juntas de hormigón. 

UNE 104-234-
83 

Pinturas bituminosas de imprimación. 

UNE 104-236-
88 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Pegamentos bituminosos. 

UNE 104-237-
89 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Características de las armaduras bituminosas. 



UNE 104-238-
89 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas bituminosas de oxiasfalto. 

UNE 104-239-
89 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de oxiasfalto modificado. 

UNE 104-240-
89 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Placas asfálticas. 

UNE 104-242-
89 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y Parte 1 bituminosos 
modificados. Láminas de betún modificado con elastómeros. 

UNE 104-242-
90 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y Parte 1.1M bituminosos 
modificados. Láminas de betún modificado con elastómeros. 

UNE 104-242-
89 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y Parte 2 bituminosos 
modificados. Láminas de betún modificado con plastómeros. 

UNE 104-242-
90 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y Parte 2.1M bituminosos 
modificados. Láminas de betún modificado con plastómeros. 

UNE 104-243-
90 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas extruidas de betún modificado con polímeros. 

UNE 104-244-
88 

Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de alquitrán modificado con polímeros. 

UNE 104-281-
85 

Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Parte 6.5 Armaduras, 
láminas y placas. Métodos de ensayo. Punzonamiento estático. 

UNE 104-402-
90 

Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con 
materiales bituminosos y bituminosos modificados.Clasificación, 
designación y constitución. 
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